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木材三切面 



木材三切面 

1.橫切面 
     cross section 
 
2. 徑切面 
     radial section 
 
3. 弦切面 
     tangential section  



木材三切面解說用標本 
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木材三切面解說用標本—樟樹 

1.橫切面： 
與樹幹垂直以橫向切過
樹幹所得之切面 
 

2. 徑切面： 
沿著木質線並以縱切所
得之切面 
 

3. 弦切面： 
與木質線垂直並以縱切
所得之切面 
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木材三切面解說用標本—龍柏 

A.橫切面： 
與樹幹垂直以橫向切過
樹幹所得之切面 
 

B.弦切面： 
與木質線垂直並以縱切
所得之切面 
 
C.徑切面： 
沿著木質線並以縱切所
得之切面 
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相關名詞解釋 
1.髓心(pith):  位於木質部內側之組織柔軟。於幼樹時提供貯
存之功能，成熟後則失去功能並死亡 
 
2.生長輪(growth ring): 樹木逐年生長使樹幹直徑加大時於木
材橫斷面上產生的輪狀痕跡 
 
3.年輪(annual ring ): 若是生長輪每年產生一輪,則稱之為年輪    
輪, 由秋材(autumn wood)及春材(spring wood)共同組成 
 
4.邊心材(sapwood & heartwood) 
        大多數樹幹內部與外部色澤不盡相同 
    A.外周顏色較淡者為邊材，其細胞為活細胞具原形質，為 
         輸送水份之機構。 
    B.內部顏色較深者稱為心材，其細胞為死細胞主司機械支 
        持作用，由邊材轉變而來。 



5.木質線(Wood ray)----為木材之橫向運輸組織 
 
6.樹皮(Bark)----為形成層以外之組織，包括有表皮、木栓層、木栓
形成層、綠皮層、皮層、內鞘維管束鞘、韌皮部及形成層等。 
  
7.樹脂溝(Resin canal)----樹脂溝是由周邊細胞包圍而成之溝  
   (管)狀組織，周邊細胞會分泌樹脂並將所分泌的樹脂滲入樹 
   脂溝儲存,依著生方向分: 
      (1)縱向樹脂溝(以縱向散生於木材中) 
      (2)橫向樹脂溝(以橫向存在於木質線內) 
 
8.管孔(Pore)---導管在橫切面上呈現之小孔，大部份闊葉材均 
   具導管，針葉樹材則大部份無導管 
  
9.節(knot)-----樹枝留在樹幹內的部分稱之為節, 是樹枝留在木材裡
之殘跡，因新生木質部逐年把樹枝之殘跡包於木材內而形成 ,於弦
切面上成圓形或橢圓形, 於徑切與橫切面上與年輪交織成羽狀 



木材三切面解說圖 



木材三切面解說圖 
A髓心  
B.心材  
C.邊材  
D.形成層  
E.內皮  
F.外皮  
G.木質線  
H.樹脂溝  
I.周邊細胞 
J.春材  
K.秋材 



台灣杉冰淇淋蛋糕! 

真實樣本看木材切面 



針葉樹---台灣杉 
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針葉樹--放射松 
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弦切面的模糊點 

木質線不一定與切面垂直!? 



象鋸面與平鋸面 

1.象鋸面: 
     

  a. =徑切面 
  b.木板邊與年輪的 
     夾角介於45-90度 

2.平鋸面: 
    
  a.=弦切面 
  b.木板邊與年輪的 
      夾 角介於0-45度 



象鋸面板與平鋸面板 
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闊葉樹---鐵刀木 
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木材上的花紋由薄壁細胞帶狀分布所形成 



闊葉樹--美國鵝掌楸 
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闊葉樹---鐵冬青 
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闊葉樹材--蕾絲木- 

木質線方向 木質線方向 
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如何判別針闊葉樹材? 



針闊葉樹木材之橫切面 
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觀察巨視特徵之工具 



橫切面是主要觀察特徵 



針闊葉樹材之區別 
針葉樹材 (coniferous wood) 
      因為葉子通常較細小,所以稱為針葉
樹, 木材主要由管胞组成，占總體90%
以上，通常不具導管,管胞之腔徑細小,
在橫切面上肉眼無法看見孔腔, 所以又
稱無孔材(non-porous wood),木質線通常
細小。 
 
    例外:具導管者 
1.麻藤科 的買麻藤屬 
2. 麻黄科的麻黄屬 
3.二葉樹科的二葉樹屬 
 
   在歐美市場上習慣稱之為軟材
(softwood) 
但不一定比習慣稱為硬材的闊葉樹軟 

  闊葉樹材(broadleaved wood)  
    因為葉子通常較寬,所以稱為闊葉樹。
與針葉樹材之差異在於細胞組成元素
中具有導管 
   導管之腔徑較管胞大,以在橫切面上
可見明顯的管孔, 所以又稱為有孔材
(porous wood),木質線大小變異大。 
 
   例外:不具導管者 
1.木蘭科之冬木屬,水青樹屬, 瑞勾屬 
2.雲葉科之雲葉屬 

 
    在歐美市場上習慣稱之為硬材
(hardwood) 
但也有許多材質軟之闊葉樹材，如泡
桐、白塞木等 
 



針闊葉樹材判別 



針闊葉樹材判別練習 01 



針闊葉樹材判別練習02 



針闊葉樹材判別練習03 



針闊葉樹材判別練習04 



生長輪(年輪) 

樹木逐年生長樹幹直徑加大於木材橫斷面上產生的輪狀痕跡 



不同型態的生長輪(年輪) 



生長輪(年輪)--春秋材細胞差異 



生長輪(年輪)—春秋材細胞差異 



美國朴樹的生長輪(年輪) 

秋材 

春材 



生長輪(年輪)—管孔大小差異 

秋材 

春材 



生長輪(年輪)—管胞與纖維 



生長輪(年輪)-端生薄壁細胞 



生長輪(年輪)—端生薄壁細胞 



      生長輪於縱切面 
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生長輪於徑切與弦切 
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生長輪於徑切—平行排列 



生長輪於弦切 



節 
節為樹枝留在木材裡之殘跡 

因新生木質部逐年把樹枝之殘跡包於木材內形成 
 

橫切面上與年輪交織成羽狀 
徑切面上與年輪交織成羽狀 
弦切面上成圓形或橢圓形 

 



節—於橫切面 

羽
狀 



節--於徑切&弦切 

羽狀 

橢圓或圓形 



木質線 

木質線  細小 

各樹種木質線大小差異懸殊 

為木材之橫向運輸組織 



學生的藝術作品—木片貼畫 

貓咪身上的花紋是因粗大木質線造成 



針葉樹之木質線(通常不明顯) 

貝殼杉 紅檜 



木質線不明顯的闊葉樹材 

白塞木 椴木 



木質線明顯的闊葉樹材 

蕾絲木 紅櫟木 



闊葉樹之木質線大小變異大 



蕾絲木的聯想! 



闊葉樹---蕾絲木 
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闊葉樹---蕾絲木 

木質線明顯 

生長輪不明顯 



闊葉樹---蕾絲木 

木質線明顯 

生長輪不明顯 



闊葉樹--美國白臘樹 

生長輪明顯 

秋材 

春材 

木質線不明顯 



樹脂溝 

巨
視 

微
視 



樹脂溝—巨視(肉眼 或放大鏡) 



樹脂溝—巨視(肉眼 或放大鏡) 



樹脂溝—微視(顯微鏡) 

樹脂溝是由周邊細胞包圍而成之溝(管)狀組織，周邊細胞會
分泌樹脂並將所分泌的樹脂滲入樹脂溝儲存 
依著生方向分: 
1.縱向樹脂溝(以縱向散生於木材中) 
2.橫向樹脂溝(以橫向存在於木質線內) 



正常樹脂溝與傷癒樹脂溝 

正常樹脂溝:由周邊細胞組成 
 
 

傷癒樹脂溝:由樹脂細胞或樹脂管胞組成 
                       為樹木受傷時因受刺激而產生的樹脂溝 
 

在針葉樹中具正常樹脂溝者 
縱向:松屬, 落葉松屬, 雲杉屬,帝杉屬及油杉屬 
橫向:松屬, 落葉松屬, 雲杉屬,帝杉屬 
 
在闊葉樹材中具正常樹脂溝者 
縱向:約計有五科10屬 
橫向:約計有七科37屬 



--傷癒樹脂溝-- 



學生實習作品—木材顯微構造模型 



學生實習作品—木材顯微構造模型 



學生實習作品—木材顯微構造模型 



針葉樹-有樹脂溝 



A.弦切面  
B.橫切面  
C.徑切面  
1.木質線  
2.春材管胞  
3.秋材管胞  
4.縱向管胞  
5.木質線薄壁細胞  
6.橫向樹脂溝之週邊細
胞  
7.縱向樹脂溝  
8. 紋孔  
9.縱向樹脂溝之週邊細
胞 



針葉樹-無樹脂溝 



A.弦切面  
B.橫切面  
C.徑切面  
 
1.縱向管胞  
2.縱向薄壁細胞  
3.木質線  
4.木質線  
5.紋孔  
6.紋孔  
7.秋材管胞  
8.春材管胞 



闊葉樹-散孔材 



A.弦切面  
B.橫切面  
C.徑切面  
 
1.木質線  
2.導管  
3.縱向薄壁細胞(翼狀)  
4.管胞或纖維細胞  
5.木質線薄壁細胞  
6.導管 7.單一穿孔  
8. 翼狀薄壁細胞(於徑
切面)  
9.管胞或纖維細胞  
10.木質線 



A.弦切面 
B.橫切面  
C.徑切面 
 
1.木質線 
2. 端生薄壁細胞  
3.波帶排列之薄壁細胞 
    +小型導管及管胞  
4.導管  
5. 多列木質線  
6. 縱向薄壁細胞 
 7. 木質線  
8. 導管  
9. 導管(管孔) 

闊葉樹-環孔材 
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美國白臘樹 
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紅櫟木 
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木材組成元素(細胞種類) 
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木材細胞組成與構造 



木材細胞組成圖解 

1.橫切面 
2. 徑切面 
3.弦切面 
4.春材導管 
5.大型木質線   
6.秋材導管  
7.縱向管胞   
8.單列木質線 
  



9.細胞橫斷面   10.細胞立體縱向對剖圖 
C1-C6 主角細胞周圍的細胞 (中央柱狀的部分為主角細胞) 
ML 中膠層  P 初生壁  S1-S3 次生壁(依微纖維排列方向不同分內中外三層) 
W 為最內側的疣狀層(並非所有細胞都有) 

木材細胞壁之層狀構造 



木材化學組成 
A.木質素 
B.半纖維素 
C. 纖維素 
 

主成分: 

A 

A 

A 
B 



三切面切取練習 
(材料: 白塞木,又名輕木) 

 



(一) 將輕木之橫切面以單面刮鬍刀切取平
滑面，平滑程度如下 
 



(二)  將刮鬍刀置於橫切面上對準一條木質
線，沿木質線將刀片往下壓，所得之面即為
徑切面 



徑切面 



(三) 於橫切面上將刮鬍刀置於與木質線垂直之方
向，將刀片往下壓，所得之面即為弦切面。 



弦切面 



課程資料於雲端 
http://blackwalnut.npust.edu.tw/ 
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