２－２　試材保存之方法

　　野外採集之試材運至試驗室後，如不能立即製作標本，應將其妥善處理，以防發霉、變色、或乾裂。製造切片用之材料，可浸於適當的保存液中。茲簡介數種常用之保存液於下，以供參考。
　　(一)福爾馬林－醋酸－酒精混合液：

　　　福爾馬林－醋酸－酒精混合液（formalin-acetic-alcohol mixture），簡稱F.A.A.液，乃最常用之保存液其配方如下：

　　　⑴甲配方：

　　　　①福爾馬林（formalin 36%-40%）      5c.c  5%
　　　　②冰醋酸（glacial acetic acid 100%）5c.c  5%
　　　　③酒精（alcohol 50%-70%）          90c.c 90%
　　　⑵甲配方：
　　　　①福爾馬林（formalin 36%-40%）     10c.c 10%
　　　　②冰醋酸（glacial acetic acid 100%）5c.c  5%

　　　　③酒精（alcohol 50%-70%）          50c.c 50%
　　　　④蒸餾水（diatilled water）        35c.c 35%
　　　F.A.A.液不但能防止變色、發霉、及腐朽，而且有固定作用，也是良好的固定液。當F.A.A.液用為固定液時，其百分比常依試材之性質而異，如固定硬試材，常減少冰醋酸，增加福爾馬林之用量。
　　(二)福爾馬林－甘油混合液：
　　　福爾馬林－甘油混合液（formalin-glycerine mixture），乃一種良好的保存液，其配方如下：

　　　⑴福爾馬林（formalin 5%）    50c.c   50%

　　　⑵甘油（glycerine）          50c.c   50%

　　　因為濃度低之福爾馬林不易使材質變脆，而且能促使木材軟化，有益於切片工作。
　　(二)酒精－甘油混合液：

　　　酒精－甘油混合液（alcohol-glycerine mixture），其配方如下：

　　　⑴酒精（alcohol）            50c.c   50%

　　　⑵甘油（glycerine）          50c.c   50%

　　　因為酒精常使材質變脆，故不如福爾馬林－甘油混合液之效果好。
