6-7　木肌

　　木肌(wood texture)乃木材之ㄧ種外觀特徵，指木材細胞體積之大小、排列之疏密而言，又稱木材質地，常用其表示材質的狀態。

　　木材種類很多，其細胞體積之大小及排列疏密之情形各不相同。故形成之木肌亦異，通常均用比較法表示彼此間之差異，如導管之粗細、射線之寬窄，雖不客觀，但仍具鑑別木材之價值。茲簡述木肌之種類於下。
(1) 依細胞體積之大小分：

(1)粗木肌：

由體積粗大、排列疏鬆的細胞形成之木肌，稱粗木肌(coarse texture)，茲舉例於下，以供參考。

柳杉[Cryptomeria japonica (Linn.f.) D.Don.]

馬尾松(Pinus massoniana Lamb.)

石櫟[Pasania glabra (Thunb.) Oerst]

柚木(Tectona grandis Linn.f.)

(2)細木肌：

由體積細小、排列緻密的細胞形成之木肌。稱細木肌(fine texture)。茲舉例於下，以供參考。

台灣扁柏(Chamaecyparis taiwanensis Mas. et Suzuki)
紅豆杉[Taxus chinensis (Pilger) Rehder]
木荷(Schima superba Gard. et Champ.)
烏心[Michelia formosana (Kaneh.) Masam. et Suzuk.]
　　概言之，針葉樹材之管胞細，樹種間之變異不大。而且射線窄，多為單列，故多屬中、細木肌。我國根據管胞的弦向長(即寬度)將針葉樹才分為粗、中、細三級。
　　(1)粗木肌：

　　　 凡由管胞的弦向長在45μm以上者稱粗木肌，如

　　　 油杉[Keteleeria fortunei (Murr.) Carr]
　　　 雲南松(Pinus yunnanensis Franch.)
　　　　金錢松[Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd.]
　　　　台灣松(Taiwania cryptomerioides Hayata)
表6－29所列各科屬之木材多具粗木肌。
表6-29　針葉樹材具粗木肌之科屬

     科 　屬 　名　　   　　      科 　屬　 名
松科（Pinaceae）　　　　　　杉科（Taxodiaceae）
　落葉松屬（Larix）*　　   　 水杉屬（Metasequoia）**
　松屬（Pinus）*　　　　　　  台灣杉屬（Taiwania）

　金錢松屬（Pseudolarix）　
註： *落葉松屬之紅杉類，松屬之硬松類為中或粗木肌，
　　**中至粗木肌。
　　(2)中庸木肌：

　　　 凡管胞之弦向長在30～45μm之間者稱中庸　　

　　　 木肌，如
       銀杏(Ginkgo biloba Linn.)

       南方落羽松[Taxodium distichum (Linn.) Rich]

       紅檜(Chamaecyparis formosensis matsum.)

表6－30所列各科屬之木材多具中庸木肌。

表6-30　針葉樹材具中庸木肌之科屬

     科 　屬 　名　　   　　      科 　屬　 名
銀杏科（Ginkgoaceae）　　　　杉科（Taxodiaceae）
　銀杏屬（Ginkgo）　　   　　　柳杉屬（Cryptomeria）

松科（Pinaceae）　　　　　　 　杉木屬（Cunninghamia）

　銀杉屬（Cathaya）**　　　　　水松屬（Glyptostrobus）
　雲松屬（Cedrus）　　　　　 　落羽松屬（Taxudium）

　落葉松屬（Lalix）*　　　 　柏科（Cupressaceae）

　雲杉屬（Picea）　　　　　　　扁柏屬（Chamaecyparis）

　松屬（Pinus）*　　　　　 　羅漢松科（Podocarpaceae）

　黃杉屬（Pseudotsuga）　　　  羅漢松屬（Podocarpus）

　鐵杉屬（Tsuga）　　　      紅豆杉科（Taxaceae）

　鐵油杉屬（Tsugaketeleeria）　粗榧屬（Torreya）
註： *落葉松屬之落葉松類，松屬之軟松類為中木肌，
　　**細至中庸木肌。

　　(3)細木肌：
　 　　凡管胞之弦向長小於30μm者稱細木肌，如
　　　 穗花杉[Amentotaxus argotaenia (Hance) Plig.]

　　　 紫杉(Taxus cuspidate Sieb, et Zucc.)

　　　 陸均松(Dacrydium pierrel Hickel)

　　　 竹葉松(百日青Podocarpus neriifolius D.Don.)

表6－31所列各科屬之木材多具細木肌。

表6-31　針葉樹材具細木肌之科屬

     科 　屬 　名　　   　　      科 　屬　 名
松科（Pinaceae）　　　　     羅漢松科（Podocarpaceae）
　冷杉屬（Abies）　　   　　　 淚柏屬（陸均松屬Dacrydium）

柏科（Cupressaceae）　　　　 三尖杉科（Cephalotaxaceae）

　扁柏屬（Chamaecyparis）　　　三尖杉屬（Cephalotaxus）

　柏木屬（Cupressus）　　　　紅豆杉科（Taxaceae）
　福建柏屬（Fokienia）　　　 　穗花杉屬（Amentotaxus）

　圓柏屬（Juniperus）　　　    白豆杉屬（Pseudotaxus）

　側柏屬（Thuja）　　　　　 　 紅豆杉屬（Taxus）

　　　闊葉樹材之導管體積及射線寬窄變異大，如僅分為粗木肌及細木肌，頗不實際，因此Desch（1956）將其分為五級。
(1) 極粗木肌：

　　　　　 凡導管粗大，弦向直徑大於201μm者，稱極大木肌(very coarse texture)，如歐洲麻櫟(Quercus robur Linn.)。

(2) 粗木肌：

凡導管略粗，弦向直徑介於151～200μm者，稱粗木肌(Coarse texture)，如大葉桃花心木(Swietenia macrophylla Kinng)。

(3) 中庸木肌：

凡導管粗細適中，弦向直徑101～150μm者，稱中庸木肌(medium tecture)，如黃樺(Betula alleghaniensis Britton)。

(4) 細木肌：

凡導管細，弦向直徑51～100μm者，稱細木肌(fine texture)如美國梧桐(American sycamore:Platanus occidentalis Linn.)。

(5) 極細木肌：
凡導管極細，弦向直徑在50μm以下者，稱極細木肌(very fine texture)，如歐洲黃楊(uropean-boxwood:Buxus semoervirens Linn.)。

(2) 依春材與秋材之差異分：
(1) 均勻木肌：

凡春材與秋材之組織差異不大，年輪不明顯者，或年輪窄而密者，稱均勻木肌(even texture)，茲舉例如下，以供參考。

日本扁柏(Chamaecyparis obtuse Endl.)

勞森檜木(Chamaecyparis lawsoniana Parl.)

菲律賓貝殼杉(Agathis alba Foxw.)
巒大杉(Cunninghamia konishii Hayata)
白柳桉[Pentacme contorta (vid.) Merrill et Rolfe]
白木[Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz.]。
(2) 不均勻木肌：

凡春材與秋材之組織差異大，年輪明顯者，稱不均勻木肌(unwen texture)，茲舉例於下，以供參考。

杉木[Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook]
台灣二葉松(Pinus taiwanensis Hayata)
雲葉(Trochodendron aralioides Sieb. et Zucc.)
櫸木[Zelkova serrata (Thunb.) Makino]。
　　概言之，針葉樹材及環孔材之春材與秋材區分明顯，故多為不均勻木肌；散孔材之春材與秋材區分不明顯，故多為均勻木肌；在闊葉樹材中，如射線特別寬者，或柔壁細胞特別多者均屬不均勻木肌。

(3) 依材質之軟硬分：

(1) 硬木肌：

凡木材組織排列緊密，質地堅硬者，稱硬木肌(hard terture)，茲舉例於下，以供參考。

紅豆杉[Taxus chinensis (Pilger) Rehder]
台灣肖楠[Calocedrus formosana (Florin) Florin]
毛柿(Diospyros discolor Willd)
錐果櫟[Cyclobalanopsis longinux (Hayata) Schottky]
(2) 軟木肌：

凡木材組織排列疏鬆，質地柔軟者，稱軟木肌(soft terture)，茲舉例於下，以供參考。

杉木[Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook]

紅檜(Chamaecyparis formosensis Matsum)

江某[Scheffera octophylla (Lour.) Harms]

木棉(Bombax ceiba Linn.)
