6-9 木紋

　　木紋(wood figure)乃構成木材之各種細胞組織、木理、節、斑及內含物等，於木材表面形成之花紋，故細胞種類不同形成之木紋不同，同樣的細胞因排列方式不同，形成之木紋也不同，同樣之排列，在橫斷面、徑斷面、弦斷面、雜斷面形成之花紋又不同，故製材方式對形成之木紋形態影響很大，如象鋸(quarter-sanw)。櫟木(oak)所得之徑面板有射線形成的銀光木紋，如圖6-57(a)所示；平鋸(f1at-sawn)櫟木所得之弦面板則無銀光木紋，如圖6-57(b)所示，故木材加工者常以不同之製材方法尋求美觀之木紋，藉以提高木材之利用價值。
　　木紋之種類繁多，形成之原因各異，其中以春材與秋材交互形成者最明顯，木理形成變化最多，射線形成者較特殊，茲分述於下。

(1) 射線形成之木紋：

(1) 銀光木紋：

具良好光澤之寬大射線，於徑斷面形成條狀、塊狀、或不規則形狀的斑紋，因其反光較其周圍組織強而明顯，呈現銀灰色花紋，故稱銀光木紋(silver　figre)，我國習稱虎斑紋(tiger　figure)，如圖6-57(a)所示。象鋸白櫟(Quercurs　alba　Linn)、南華木(Bretschneidera　sinensis　Hemsl.)、假蘋婆(Stercu1ia　lanceolata　Cav.)、錐果櫟(Cyclobalanopsis　longinux　Schot.)等木材，即可得到銀光木紋。表6-32所列各科屬之象鋸板均可見到。
表6-32　具銀光木紋之科屬

　科　　　屬　　　名　　　　   科　　　屬　　　名
法國梧桐科（Platanaceae）　  梧桐科（Sterculiaceae）

　法國梧桐屬（Platanus）　　   梭羅木屬（Reevesia）

殼斗科（Fagaceae）　　　 　    蘋婆屬（Sterculia）

　青剛櫟屬（Cyclobalanopsis）  冬青科（Aquifoliaceae）

  水青岡屬（Fagus）　          冬青屬（Ilex）

　麻櫟屬（Quercus）　        南華木科（Bretschueideraceae）

山龍眼科（Proteaceae）　       南華木屬（Bretschueidera）

　銀樺屬（Grevillea）　　    漆樹科（Anacardiaceae）

　山龍眼屬（Helicia）　        浪古屬（Koordersiodendron）

　假小龍眼屬（Heliciopsis）　
(2) 斑點木紋：
具內含物之寬大射線，於徑斷面形成之斑狀花紋稱斑點木紋(spot figure、fleck figure)，通常斑點之顏色較其他部分深，反光亦較強，如紅柳桉(Shorea negrosensis Foxw)、白柳桉[Pentacme contorta (Vid.) Merr. et Rolfe]之象鋸板常具紅褐色斑點木紋。
(3) 漣漪木紋：

層生材(storied wood)之射線大小、長短相似，在弦斷面上，其尖端形成微有起伏之橫紋，稱漣漪木紋(ripple figure)、亦稱漣漪痕(ripple mark)，如圖6-58所示，為歐分(Ofun: Mansonia altissima A. Chev.)，平鋸板面上之漣漪紋。凡具層生構造之木材，如表4-9，及表6-27所列科屬木材之平鋸板常具漣漪木紋。
(2) 年輪形成之木紋：

(1) 雲狀木紋：

春材與秋材因顏色及性質不同，在弦斷面交織成似雲狀之花紋，稱雲狀木紋(Cloudy figure)，針葉樹材如花旗松[Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.]及年輪明顯之闊葉樹材，如樺木[Zelkova serrata (Thanb.) Makino]、黑胡桃木(Juglans nigra Linn.)等，其平鋸板及旋切板均具雲狀花紋，如圖6-59所示，為最常見的一種木紋。
(2) 條狀木紋：
春材與秋材因顏色及性質不同，在徑斷面交互排成平行的條狀花紋，稱條狀木紋(stripe figure)，針葉樹材及年輪明顯之闊葉材，其象鋸板均具條狀花紋，如圖6-60所示。

(3) V形木紋：

　　春材與秋材因顏色及性質不同，在錐切(cone-cut)薄板表面上，交織成之花紋(V-shape figure)、又稱錐切木紋(cone-cut figure)，如圖6-61所示，當錐切針葉樹材或年輪明顯之闊葉樹材時，及可得到V型花紋，此種薄片(veneer)常併成美觀的圓桌面。
(3) 木理形成之木紋：
因木材縱向細胞排列方向的變化，在木材之徑斷面、弦斷面、雜斷面上形成花紋，變化很多，擇要分述於下。

(1) 波狀木紋：

如將具波狀木理之木材平鋸後，其縱向細胞在弦斷面及形成縱向之波紋，稱波狀木紋(wavy figure)，如圖6-55所示，乃由波狀木理形成之ㄧ種木紋，常見於某些闊葉樹材之平鋸板，如達歐(Dracotomelum dao Merr. et Rolf)、水曲柳(Fraxinus mandshuria Rupr.)、南海石梓(Gmelina hainanensis Olir.)等，表6-33所列科屬之平鋸板常有波狀木紋。
表6-33　具波狀木紋之科屬

　科　　　屬　　　名　　　　   科　　　屬　　　名
楝科（Meliaceae）　          木犀科（Oleaceae）

　麻楝屬（Chukrasia）　　  　  白腊樹屬（Fraxinus）

漆科（Anacardiaceae）　　　  馬鞭草科（Verbenaceae）

　浪古屬（Koordersiodendron）  石梓屬（Gmelina）

  檬果屬（Mangifera） 
　黃連木屬（Pistacia） 


(2) 琴背木紋：
如將具波狀木理之木材象鋸後，因其縱向細胞傾斜角度不同(約與木材的縱軸垂直)，在徑斷面上之反光現象亦異，乃形成明暗交錯排列之橫條狀花紋，因其為製作提琴背之優良材料，故稱提琴背紋(fiddleback figure)，如圖6-62所示，亦為波狀木理形成之一種木紋。如象鋸桃花心木(Swietonia mahagoni Jacq.)、白牛槭(滿洲槭Acer mandshurica Max.)、筆木(Wrightia pubescens R. Br.)時，常可得到明顯的琴背木紋。表6-34所列科屬之木材象鋸後常見琴背木紋。
表6-34　具琴背木紋之科屬

　科　　　屬　　　名　　　　   科　　　屬　　　名
蘇木科（Caesalpiniaceae）　  楝科（Meliaceae）

　太平洋鐵木屬（Intsia）　　 　桃花心木屬（Swietenia）

蝶形花科（Papilionaceae）　　槭樹科（Aceraceae）

　紫檀屬（Pterocarpus）  　　　槭樹屬（Acer）

樺木科（Betulaceae） 　　　　夾竹桃科（Apocynaceae）
　樺木屬（Betula） 　　　　　　藍靜木屬（Wrightia）

(3) 魚卵木紋：
波狀木理因受交錯木理之影響，在徑斷面上形成之花紋，排列參差不齊，長短不等之橫條狀，及魚卵木紋(roe figure)，如圖6-63所示，乃由波狀木理及交錯木理共同形成之木紋。如象鋸桃花心木屬之木材時，即可得到魚卵木紋。
(4) 泡狀木紋：

將具不規則木理之木材平鋸或旋切後，由於其縱向組織排列方向之不同，在弦斷面上之反光現象亦異，乃形成許多大小不等，狀似丘塊或為凹陷之花紋，即為泡狀木紋(blister figure)，如圖6-64所示，乃不規則木理形成之一種木紋，但並不常見，或只存於樹木之一部分，其他部分可能仍為直通木理。如平鋸樺木屬(Betula)、槭樹屬(Acer)之木材時，即可得到泡狀木紋。
(5) 鳥眼木紋：

因為樹木生長期間，形成層局部受傷不能分裂，而為其附近形成層產生之細胞包圍，使局部的縱向細胞排列扭曲，或呈圓錐狀凹陷(conical indentation)，如將此種木材平鋸或旋切後，在弦斷面即形成鳥眼狀花紋，稱鳥眼木紋(bird’s-eye figure)，如圖6-65所示，為不規則木理(扭曲木理)形成的一種木紋。如平鋸或旋切地錦槭(Acer mono Maxim)、白牛槭(Acer mandshurica Max.)，偶爾可得到鳥眼木紋。表6-35所列科屬之木材平鋸時有鳥眼木紋。
表6-35　具鳥眼木紋之科屬

　科　　　屬　　　名　　　　   科　　　屬　　　名
樺木科（Betulaceae）　  　　 槭樹科（Aceraceae）
　樺木屬（Betula）　　 　　　　槭樹屬（Acer）
(6) 鬈曲木紋：

樹木生育期間因節或傷癒之影響，產生的不規則木理形成之木紋，其狀似婦女之鬈髮，故稱鬈曲木紋(curly figure)，如圖6-66所示。如平鋸桃花心木(Swietenia mahagoni Jacq.)時，即可的鬈曲木紋，表6-36所列科屬平鋸時，有鬈曲木紋出現。
表6-36　具鬈曲木紋之科屬

　科　　　屬　　　名　　　　   科　　　屬　　　名
楝科（Meliaceae）　  　　 　 木犀科（Oleaceae）

　桃花心木屬（Swietania）　　　白腊樹屬（Fraxinus）
(7) 酒窩木紋：

為不規則木理形成的一種木紋，在弦斷面似凹陷之點狀，故稱酒窩木紋(dimple figure)，如圖6-67所示。如平鋸勞磯松(Pinus contorta Dougl.)時，即可得到酒窩木紋。
(8) 瘤狀木紋：

摡言之，樹幹之基部發生不正常之膨大及局部之突起，使縱向細胞無一定之排列，形成木扭曲木理(twist grain)，製材後，在縱斷面行成富於變化之花紋，稱瘤狀木紋(burl figure)如圖6-68所示，乃不規則木理(扭曲木理)形成之一種木紋。如平鋸牛樟[Cinnamomum micranhum (Hayata) Hayata]、黑胡桃(Juglans nigra Linn.)之幹基木材，即可得到瘤狀木紋，表6-37所列科屬幹基之木材常具瘤狀木紋。
表6-37　具瘤狀木紋之科屬

　科　　　屬　　　名　　　　   科　　　屬　　　名
樟科（Lavraceae）　 榆科（Ulmaceae）

　樟屬（Cinnamomum）　　  榆屬（Ulmus）

法國梧桐科（Platanaceae）　　楝科（Meliaceae）

　法國梧桐屬（Platanus）　香椿屬（Toona）

 殼斗科（Fagaceae）　         槭樹科（Aceraceae）

　板栗屬（Castanea）　       槭樹屬（Acer）

　麻櫟屬（Quercus）　

胡桃科（Juglandaceae）　

　胡桃屬（Juglans）　
(9) 叉狀木紋：
樹幹分之處之木理多為分叉狀，由其形成之花紋稱叉狀木紋(crotch figure)，如圖6-69所示，為非洲桃花心木[Khaya senegalensis (Desv.) A. Juss.]，如圖6-70所事，為黑胡桃(Juglans rigra Linn.)之羽叉狀木紋，兩者均為扭曲木理形成之木紋。
(10) 帶狀木紋：

如將具交錯木理之木材象鋸後，因相鄰生長層之縱向細胞排列方向不同，在徑斷面上之反光現象亦不同，乃形成暗明交互排列之縱向帶狀花紋(ribbon figure)，如圖6-71所示，乃交錯木理形成之一種木紋，故象鋸有交錯木理之木材，如印度黃檀(Dalbergia sissoo Roxb.)、大葉桃花心木(Swietenia macrophylla King)、麻楝(Chukrasia tabularia A. Juss.)時，均可得帶狀木紋。

(4) 內含物形成之木紋：

(1) 色素木紋：

木材中色素因滲透不勻，分布不均，形成局部特殊之色彩，製材後常用於木材之縱斷面形成美麗之彩紋，稱色素木紋(Pigment figure)，如斑馬紋(Microberlinia brezzavillensis A. Chev.)，具深褐至黑色與淺褐至黃色之條狀斑紋；甜楓(Liqucdambar styraciflua Linn.)、巴西玫瑰木(Dabergia nigra Fr. Allem)等之彩紋，如圖6-72所示。
(2) 樹脂木紋：

因樹脂滲入木材組織中形成之花紋稱樹脂木紋(resinous figure)，如圖6-73所示，如鐵杉(Tsuga chinensis Pritz)常有樹脂木紋。

(3) 晶斑：

木材中之結晶體於木材表面形成之斑紋或斑痕稱晶斑(crystal mark)，如鐵杉[Tsuga chinensis (Franch) Pritz.]中之草酸鈣常於徑斷面或弦斷面形成白色之晶斑，通常為散生狀，徑斷面較弦斷面多，對加工物之品質影響頗大。
