(二)樹脂管胞
1.在邊材轉變為心材時，有時某些樹種近於木質線之管胞，會內含有許多褐色或紅棕色之無定形樹脂，此種內含樹脂之管胞稱之為樹脂管胞
2.常見於南洋杉科貝殼杉屬及南洋杉屬
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	南洋貝殼杉之樹脂管胞


(三)帶狀管胞
1.在雲杉屬(Picea)，鐵杉屬(Tsuga)，帝杉屬(Pseudotsuga)等之管胞，可見隔膜將管胞分割成數個細胞，其隔膜與側壁具同形之紋孔
2.鑑別特徵：有水平隔膜、較短、常發生於樹脂溝上下邊緣及年輪末端
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	美國雲杉之縱向樹脂溝—端部含帶狀管胞


(四)木質線管胞(Ray tracheid)

1.定義：為屬橫向組織之厚壁細胞，常存於木質線之上下邊緣，故又稱為邊緣管胞(Marginal tracheid)

2.特徵
(1)形態變異大，外形不規則
(2)腔中常無內含物
(3)具木質化之後生壁、重紋孔
(4)在弦斷面為三角形或橢圓形、徑斷面為不規則之長方形
(5)端壁有些傾斜
(6)內壁之加厚形態，因樹種而不同
A.齒狀加厚：如硬木松類之龐克松(ponderisa pine,Pinus ponderosa)

B.波狀加厚：如鐵杉屬(Tsuga spp.)

C.螺紋加厚：如帝杉屬(Pseudotsuga)

D.平滑：大部份之軟木松類
(7)著生
A.異型：與木質線薄壁細胞相間排列如松屬、落葉松屬、鐵杉屬
B.同型：兩者單獨著生，甚少混生者如阿拉斯加扁柏
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	美國雲杉之木質線管胞
	歐洲赤松之木質線管胞
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